
WOOLMARK 羊毛标志产品标准 

（ 以英文原版为准，本翻译版仅供参考） 

WOOLMARK 羊毛标志标准 

CP-2 护理剂和柔顺剂 

Page 1 of 1 

 

标准 CP-2：2016 

护理剂和柔顺剂 

强制要求 

性能 测试方法 合格水平 

水洗色牢度 306 

颜色变化(经处理和未经处理) 

灰卡≤0.5 

沾色(经处理和未经处理) 

     △E（色差值）≤1.0 

起球效果 先 303，然后 152 等级≥未经处理的效果 

织物膨松度 先 303，然后 296 等级≥未经处理的效果 

织物手感效果 

WSK3 织物 
302 

至少 50%评估者感觉更柔

软 

织物手感效果 

WSK2 织物 

至少 90%评估者感觉更柔

软 

 


